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V.- METODOS DE ENSAYO

CODIGO DEL METODO

DESCRIPCION

SG-LSB-M101-00

Determinacion de Hierre por volumetria

SG-LSB-M081-00

Determinacién de Si, Al, Ca, V, Mg, Ti por EAA con fusion alcalina

SG-LSB-M121-00

Determinacién de Fésforo por EAM

SG-L5B-M131-00

Determinacion de Humedad por gravimetria

SG-LSB-M132-00

Determinacién de Azufre por gravimetria

V. TABLA DE RESULTADOS

Resultados de Ensayos
\ PARAMETROS Orden de Ingreso N° 20120874
| IDENTIFICACION MUESTRA
| z FXCP-1
Fe Total (%) | 64.45
| FeQ (%) 13.72
Si0, (%) 27.43
AlLGs (%) 1.60
S (%) <0.05
P (%) 0.27
Humedad (%) 0.26
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